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Streszczenie rozprawy doktorskiej nt. ,,Usuwanie siarkowodoru podczas

zmiennego przeplywu biogazu przez filtr z rudq darniowg”

Obecnos¢ siarkowodoru w biogazie jest niepozadana ze wzglgdu na korozyjne
wlasciwosci tego gazu. W kontakcie z woda siarkowodor tworzy korozyjny kondensat, ktory
jest najczestsza przyczyng utraty gwarancji udzielonej przez producentow agregatow
kogeneracyjnych. W pracy podjeto temat usuwania siarkowodoru podczas zmiennego
przeptywu biogazu ze wzgledu na brak danych literaturowych dotyczacych wptywu przeptywu
na pochtanianie siarkowodoru na filtrach stalych. Jako materiat do badan wybrano rudeg
darniowg (modyfikowang i niemodyfikowang) jako najtanszy i ogélnie dostepny filtr

siarkowodoru.

W pracy podjeto si¢ rozwigzania dwoch problemow badawczych, sformutowanych w

formie pytan o brakujaca w literaturze przedmiotu wiedze:
- w jaki sposob przeptyw biogazu bedzie wptywat na pochtanianie HzS przez rude darniowa?

- czy rodzaj zastosowanej rudy darniowej bedzie miat wptyw na usuwanie H2S z biogazu, przy

zmieniajacych si¢ parametrach przeptywu?

W celu przeprowadzenia badan zbudowano stanowisko badawcze, sktadajace si¢ z
elastycznego pier§cieniowego zbiornika biogazu, butli laboratoryjne; wypeknionej ruda
darniowg oraz analizatora gazu. Do elastycznego pier§cieniowego zbiornika biogazu dodawano
siarkowodor techniczny w celu uzyskania st¢zenia siarkowodoru w biogazie na poziomie 3000
ppm. Pomiary z wykorzystaniem analizatora gazu GA 2000 wykonywane byty w odstgpach 10
minutowych przez 120 minut. Badanych byto pig¢ préb z ruda darniowa modytikowang oraz

pig¢ prob z ruda darniowa niemodyfikowana.
Uzyskane wyniki badan sg nastgpujace:

W pierwszych minutach pomiaru zwarto$¢ H2S w oczyszczonym biogazie byta wysoka,
stopniowo malejagc wraz z czasem trwania badania. Oznacza to, ze i1los¢ pochtonietych przez

filtry ppm H2S wzrastata wraz z czasem ekspozycji na zasiarczony biogaz.



Przeptyw biogazu mial wptyw na soprcje HoS na rudzie darniowej. Wraz z malejagcym
czasem przeplywu, zwigkszata si¢ ilos¢ pochtonietych przez rude darniowa ppm H2S. Przy
czym przeptyw mial wickszy wplyw na pochtanianie na rudzie darniowej niemodyfikowanej
(bardzo silna korelacja dla 4 z 5 przeprowadzonych prob) niz na rudzie darniowej

modyfikowanej (bardzo silna korelacja dla 2 z 5 prob).

Rodzaj zastosowanej rudy darniowej mial wptyw na pochtanianie H>S. W ciggu 120
minut trwania badania, ruda darniowa modyfikowana charakteryzowata si¢ wickszym
zakresem réznicy w zawartosci siarkowodoru w oczyszczonym biogazie, ktory wynosit 260 —
837 ppm H2S pomigdzy pierwszym 1 ostatnim pomiarem. W przypadku rudy darniowej
niemodyfikowanej zakres ten byt mniejszy 1 wynosit 300 — 474 ppm H:S pomigdzy pierwszym

I ostatnim pomiarem.



